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Max. Temperaturerhéhung fiir einen Einzelwert: 180 °C

Max. Temperaturerhohung fiir den Durchschnitt: 140 °C
Die angegebenen Werte der Messwerte sind Temperaturerhdhungen

gegeniiber der Anfangswerte.

Mittlere Temperatur

Gesamtzeit | Versuchs- | Messpunkt 1 | Messpunkt 2 | Messpunkt 3 | Messpunkt 4 | Messpunkt § DurchschnittL
[Min.] zeit [Min.] [C] [C] [c] [c] [C]
101 96 195,9 162,6 163,4 199,4 292,8 202,8
102 97 198,0 163,2 164,7 200,2 290,0 203,2
103 98 199,8 164,2 165,7 199,8 287,5 203.4
104 99 201,2 164.,9 166,3 199,5 286,5 203,7
105 100 202,7 165,3 166,4 200,3 286,0 204,2
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